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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
1. 板材没有特殊说明，一律选用IT180A板材。

2. 顾客没有特殊要求，孔铜按最小20um、平均25um制作。

3. 此顾客验收标准为GJB362B-2009，同时在ERP终检的＂特殊要求见（客户规范）＂中填写＂A9CT技术协议＂．

4.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，加周期标记。
5.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009。
