共用部分：
钻孔：
      无公差要求的情况下可以按照如下公差要求控制：大于等于6.2mm的PTH孔公差按+/-5mil控制，大于等于6.3mm的NPTH孔公差按+/-4mil控制
预审部分： 
客户RF-35/RF-35TC板材未通过UL认证，此客户后续无需与销售反复核实，直接添加即可，销售已经申请特批并且在申请认证。预审指示指示cam，避免反馈
CAM部分： 无
