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2.军品要求
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共用部分：

   1.标记：只加FP字母和周期标记，如下图所示。
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   2.孔铜最小20um，平均25um。


   3.凹蚀深度5-80um。


   4.蚀刻字和字符清晰可辨。

预审部分：

   1.板材Tg≥150℃，CTI≥175 V。

   2.阻焊用苏州太阳绿色油墨。

   3.翘曲度常规按0.75%，有配电盘板按≤0.5%，如果做不到与客户确认放宽。

   4.如说明没有要求，验收标准按IPC-6012 Ⅲ级。

CAM部分：  

   1.如果板角是直角的，要对PCB板的板角做圆弧处理，圆弧角的半径R为2mm。

   2.内层AOI和外层AOI：不允许补线。


   3.阻焊工艺备注：同一批次印制板阻焊无色差，不同批次间阻焊允许轻微色差。

   4.喷锡厚度：1-40um。
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