共用部分：
   1.需检查顾客文件中是否有加好顾客“客户型号”，如果顾客文件中没有添加客户型号，则需要工程在工艺边上加顾客“客户型号”（此客户的板都是光电板，都有工艺边）

    2.顾客要求工艺边上的MARK点为圆形，若发现有十字形MARK点，则需要和客户确认（只检查工艺边上的mark点）

     3。光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

预审部分： 
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