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备注：更新的内容以蓝色字体显示
共用部分：
1. 标记：

   （1）此客户默认加除 “FP”外的全套UL标记，符合无铅要求的加无铅标记，全套UL标记和无铅标记需要加在工艺边上。
   （2）默认的在单元板内添加周期标记及数字1（周期格式：YYWW），例如：YYWW1
   （3）如果制板说明与以上标记要求有冲突需确认EQ

   （4）如果板子无设计工艺边需确认EQ
2.表面处理：

     光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

预审部分：
1. 客户要求所有的表面工艺符合ROHS，如制版说明中有要求表面工艺喷锡时,直接更改为无铅喷锡
CAM部分：
1.ERP备注：

   如果外层完成铜厚小于2oz时，在ERP阻焊工序备注：不允许阻焊套印




























