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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.拼板:
  .单板尺寸小于130mm*130mm时，需要拼板交货，最大拼板尺寸470mm*380mm,.异形PCB以实际情况跟客户确认拼板。

2.工艺边(顾客制板资料中无要求时)
  拼板交货及单板交货均要求增加工艺边以及MARK点和定位孔，工艺边的宽度为5mm,增加在PCB的长边，MARK点和定位孔的尺寸和位置按我司标准,如下附件。
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3.表面处理
客户要求表面处理为有铅喷锡时直接默认按无铅喷锡制作，无需与客户EQ确认

预审部分：
CAM部分：
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rout1.dat

*
%FSLAX35Y35*%
%MOIN*%
%ADD10C,0.000394*%
%ADD11C,0.078740*%
%ADD12C,0.039370*%
%IPPOS*%
%LNrout1*%
%LPD*%
G54D10*
X0Y610236D02*
Y-19685D01*
Y0D02*
X393701D01*
X0Y590551D02*
X393701D01*
Y0D01*
Y590551D02*
Y0D01*
X787402D01*
X393701Y590551D02*
X787402D01*
Y610236D02*
Y-19685D01*
X0Y610236D02*
X787402D01*
X0Y-19685D02*
X787402D01*
G54D11*
X19685Y-9843D03*
Y600394D03*
X767717D03*
X748031Y-9843D03*
G54D12*
X39370D03*
Y600394D03*
X748031D03*
X767717Y-9843D03*
M02*






