（X0EY）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用1
	白油块
	20190125
	X0ey20190137

	预审1
	标准
	20180322
	X09VX0DNX0EY20180311

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1.白油块：

         白油块厚度按20-35微米管控
预审部分： 
1.制板说明中无要求时，验收标准为IPCIII级

CAM部分： 无
