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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 当顾客要求标记参照IPC/JEDEC　J-STD-609标准添加（如附图红色框住部分）时， 
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C) PCB SHALL BE MARKED IN ACCORDANCE WITH IPC/JEDEC J—STD—609 INDICATING

SLASH SHEET, SURFACE FINISH, AND HALOGEN STATUS IF APPLICABLE.





       预审需按下图附件指示到CAM：
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2. 表面处理：

1） 沉金镍厚：4~8μm
2） 金手指镍厚：4~8μm
预审部分： 
1、 标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期
2.文件确认：当客户光绘/设计稿与制版说明（含尺寸说明等）矛盾时，需要EQ沟通
CAM部分： 无
