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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
预审部分：
1. 过孔的处理方式
(1)此客户若没有特殊说明，要求所有成品孔径小于等于20 mil的过孔都必须塞孔，同时必须盖油（原文件开窗的也要更改为盖油），BGA处的过孔还是按常规制作。

(2)当客户有过孔工艺要求时,会对文件中过孔进行盖油处理,所有单面或双面盖油的过孔都要求塞孔；孔径小于等于20mil的双面开窗过孔，需与客户确认处理方式。

(3)如超出塞孔工艺能力，需与顾客确认增加阻焊开窗制作（不接受假性露铜）；

(4)对于(有铅/无铅)喷锡工艺过孔塞孔方式需按照树脂塞孔制作；对于非喷锡工艺过孔按照顾客要求处理，允许做阻焊塞孔。

(5)当客户告知树脂塞孔交期太慢,并书面要求阻焊塞孔,允许喷锡工艺做阻焊塞孔。

2. 阻焊桥的处理方式：
(1)客户设计有阻焊桥的需做出阻焊桥，如超出工艺制作能力时，需与客户确认；(2)客户没设计阻焊桥但符合我厂制作阻焊桥能力的，需做出阻焊桥；如超出工艺制作能力时不需做出阻焊桥，按客户的设计文件制作。

3. MARK的处理方式：
(1)顾客的MARK点均加在板外的附边上，顾客若有具体的MARK点添加位置要求，工程按顾客要求添加即可，无需与顾客确认；

(2)若没有明确指出具体的添加位置，则直接按我司常规添加即可（包括MARK点大小、开窗），但MARK点需离工艺边外边缘至少要有5MM，无需与顾客再次确认。

4.字符的处理方式：

(1)当字符层没有客户文件名需与顾客提出确认；
(2)当字符层上的顾客板号与客户文件名不一致需与顾客提出确认；
譬如顾客文件名为：5940B，而实际丝印层的为：5840B，则需要提出与顾客确认。如下图：
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5.阻焊不允许假性露铜

6.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，加周期标记。
7. 光绘和贴片文件需发给邮箱diaodu_guide@163.com
8.尺寸公差要求(Nope单不做更改)

(1)外形尺寸公差

	外形尺寸
	公差

	≤100 mm
	±0.2 mm

	100 mm＜外形尺寸≤300 mm
	±0.25 mm

	＞300 mm
	±0.3 mm

	定位槽尺寸
	±0.13 mm

	位置尺寸
	±0.2 mm


(2)板厚尺寸公差

	板厚
	公差

	≤1.0 mm
	±0.1 mm

	1.0 mm＜板厚≤1.6 mm
	±0.14 mm

	1.6 mm＜板厚≤2.0 mm
	±0.18 mm

	2.0 mm＜板厚≤2.4 mm
	±0.22 mm

	2.4 mm＜板厚≤3.0 mm
	±0.25 mm

	＞3.0 mm
	±10%


 (3)孔径尺寸公差

	类型/孔径
	0-0.3mm
	0.31-0.8 mm
	0.81-1.60 mm
	1.61-2.49 mm
	2.5-6.0 mm
	＞6.0 mm

	PTH孔
	+0.08/-∞mm
	±0.08mm
	±0.10mm
	±0.15mm
	+0.15/-0mm
	+0.3/-0mm

	NPTH孔
	±0.05mm
	±0.05mm
	±0.08mm
	+0.10/-0mm
	+0.10/-0mm
	+0.3/-0mm


对于客户要求确认拼板图的，请在预审阶段将拼板图提供客户确认，不用光绘确认。

预审部分：

1、出货报告

1）板材COC报告（厂内料提供）
2）P片COC报告（厂内料提供）

FPC要求：

1. 该顾客对于电磁波屏蔽膜有如下要求，对于顾客需贴屏蔽膜的板子需按下图所示和顾客确认清楚哪些焊盘是否需电磁波屏蔽膜导通的。
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