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备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期

出货要求:

1）提供镀层厚度报告（表面工艺为金类提供）；

2）提供背钻图片、切片、背钻残桩数据（有背钻时提供）；

3）提供埋阻阻值报告（有埋阻时提供）。

4）金相切片检测报告
5）金相切片图
6）特性阻抗测试报告（有阻抗要求时）
预审部分： 

验收标准：
制板说明中无要求时， GJB362B-2009
EQ确认单

工程EQ确认单由预审放在公共盘路径: \\192.168.250.11\jp出货报告相关资料\S036专用\

工程确认单每条需有答复建议,并有日期,参考下图,若为客户书面回复,则答复人签名。

表格中没有EQ内容的行删除, 只允许调行高,不允许调行宽。

存档打印的表格命名按照生产型号前8位+确认单，例：8S036001确认单。

若没有EQ确认,则也提供一个表格，表格内备注:此板无工程问题确认。
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物料

客户明确物料时，不允许替换料，如需要替换需按附件2《第十四所生产外协产品信息反馈表》格式确认后才可替换。
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4、加工要求
客户要求除了常规的检测项目外其它检测要求，如重量等，预审指示单备注：提供《印制板检验报告（补充）》；

客户的图纸除了成品尺寸长、宽、成品板厚以外，还有其它尺寸要求，预审指示单备注：提供《尺寸测量附表（补充）》
有重合度要求的订单在预审指示单中备注清楚具体的值
CAM部分： 

MI部分：
预审指示单有提供《印制板检验报告（补充）》或提供《印制板检验报告（补充）》或背钻或 有重合度要求时在功能检查和内包装工步备注：按XXX图纸或按XXX要求检测XXX项目，记录检测值并提供《尺寸测量附表（补充）》、《印制板检验报告（补充）》。
2、因客户需要提供背钻、埋阻测试报告 ，根据订单的要求判断并在铣板工序备注：提供背钻、埋阻测试附连板给到实验室；
