一. 4V2MC1P4A0  二次干膜制作错误导致走线露铜
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二.6V2MC1SHA0  非包边位置漏做负焊盘，roubk没有将包边焊盘铜皮铣掉，导致包边短路  

[image: image2.emf]6V2MC1SHA0包边短 路.jpg


三.4V2MC0WAA0  金手指漏倒角
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